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DAFTAR ISTILAH 

Singkatan/ 

Istilah 
 Deskripsi 

Halaman Pertama 

Kali Digunakan 

Disamatic : Jalur produksi otomatis yang digunakan untuk 

pembuatan cetakan pasir secara cepat guna untuk 

pengecoran pasir 

1 

Flange  : salah satu jenis sambungan yang digunakan 

untuk menggabungkan pipa satu dengan pipa 

lainnya dengan bejana, katup, dan yang lainnya. 

1 

Sand Drop : Pasir pada proses Molding (cetakan) mengalami 

rontok akibat tekanan yang tidak sesuai dengan 

standar pembuatan cetakan 

6 

Sinter : Cacat lubang karena terdapat udara yang 

terperangkap di dalam cetakan sehingga 

membentuk lubang. 

7 

Molding : proses pencetakan yang umum digunakan 

dimana proses ini akan menghasilkan bagian 

yang mampu menahan tekanan hidrolik dalam 

pengecoran. 

9 

Green Sand : Campuran beberapa komponen didalamnya 

seperti Sand, Bentonit dan Secoal yang memiliki 

komposisinya masing masing. 

9 

Preventive 

maintenance 

: Pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, 

dimana pada umumnya dilakukan secara 

periodic dengan mengerjakan beberapa tugas 

seperti inspeksi, perbaikan, penggantian, 

pembersihan, dan pelumasan pada peralatan atau 

mesin. 

32 

Mean Time 

To Faillure 

(MTTF) 

: Rata-rata interval waktu kerusakan yang terjadi 

pada saat fasilitas atau peralatan selesai 

diperbaiki hingga fasilitas atau peralatan tersebut 

mengalami kerusakan kembali 

34 

Mean time 

to repair 

(MTTR) 

: Rata-rata waktu antar perbaikan yang dilakukan 

terhadap komponen yang kritis 
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